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ダニエル電池から素焼き板を除いたら 
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電池反応： CuZnCuZn 22 +®+ ++ が亜鉛板上で起こる。 
そのため，電子は亜鉛板上で消費されてしまい， 

銅板へ流れる電子がほとんどない。 

このような電池を局部電池という。 


